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T.P. N°1 Identifier des matieres plastiques recyclables.

Objectif :

L'objectif de ce T.P. est d'identifier des matiéres plastiques recyclables.

IT)

Matériel :
4 échantillons de matiere plastique
Coupelle en verre
Eau distillée
Un bécher de 250 mL
Un récipient poubelle
Toile émeri (papier de verre)

. 1
Acétone

IIT) Données:
Les matiéres plastiques sont classées en 2 catégories principales :

Un ...

Tige de verre
Lampe a alcool
Allumettes

Fil de cuivre

4 tubes a essais
Une pince en bois

esT une matiere plastique qui, sous |'effet de la

chaleur fond ou r‘amolln‘ sufflsammen‘r pour pouvoir tre remodelée un nombre infini de
fois, et ce, sans que ses pr'opr'le‘res mecamques soient modifiées.
per'manence méme sous l effeT de Ia chaleur Sa perte d'élasticité est irréversible.

IV) Protocole expérimental :

. est une matiére plastique qui reste dure en

Pour les quatre échantillons, on effectuera les tests dans l'ordre proposé.

a) Test N°1: Test de chauffage.

On dispose les différents plastiques dans la coupelle en verre

, , . ‘\L\
séparés les uns des autres. On chauffe un agitateur en verre S
tenu avec une pince en bois dans la flamme de la lampe a alcool,
on le dépose sur I'échantillon. Si I'échantillon ramollit ou garde
une empreinte, c'est un thermoplastique, sinon un

thermodurcissable.
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b) Test N°2 : Densité
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Remplir le bécher a moitié d'eau distillée. Plonger completement
chaque échantillon dans I'eau du bécher et les immerger a l'aide
de l'agitateur en verre. Si I'échantillon remonte et flotte, le
test est positif. C'est une polyoléfine (polyéthyléne PE ou un
polypropyléne PP).

Echantillon
de plastique

c) Test de Belstein

On chauffe au rouge un fil de cuivre bien décapé tenu avec une 0 7
pince en bois. On pose le fil chaud sur le plastique, on le tourne ét gc,

afin de I'enrober de plastique. On réintroduit le fil au sommet . W,
de la flamme. Si la flamme est verte, c'est que le plastique poe
contient du chlore. C'est un polychlorure de vinyle PVC.

d) Test du solvant

Attention : a faire loin de toute flamme.

Placer les plastiques a étudier dans chacun des tubes a essai.
Recouvrir le plastique avec de l'acétone. Atendre quelques
minutes, puis verser quelques goutte d'eau distillée dans les
tubes. Agiter avec la tige en verre. Si un trouble apparait, le —
test est positif, c'est un polystyrene. do stz

Acetone

1 litre

V) Observation :
Reporter les résultats sur le schéma de synthese suivant :

Test négatif
Test de chauffage _ THERMODURCISABLE

Test pOSITIf ﬂ ObJeTS N° :
THERMOPLASTIQUE
J-L Test positif
Test de densité —— Polyéthyléne PE ou polypropylene PP
Test négatif ﬂ Objets N*:
Test positif
Test de Belstein
= Polychlorure de vinyle PVC
Test négatif ﬂ Objets N° :
Test positif
Test du solvant
= Polystyréne PSP
Test négaTlf ﬂ ObJZTS No .

Autre polymere Objet N°:
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VI) Explication:

Le plastique est partout et les bennes de recyclage du plastique exhibent une énorme
quantité de déchets que les gens jettent en moyenne tous les jours. Ce plastique n'est
souvent pas tres biodégradable et se décompose en éléments toxiques qui peuvent
s'infiltrer dans la terre et dans la nappe phréatique. Le recyclage peut heureusement
éviter au plastique d'atterrir sur une décharge et peut réduire la fabrication de matériau
neuf destiné a toutes sortes d'objets.

Le polytéréphtalate d'éthyléne ou PET. Le premier plastique le plus recyclé est utilisé la
plupart du temps pour les bouteilles d'eau, de boissons gazeuses, de flacons alimentaires,
d'huiles de cuisson et de caissettes pour les plats préparés. Quand ce plastique est
recyclé, on peut en faire des vétements polaires, des sacs de courses, des meubles, tapis
et bidons pour les boissons.

Le polyéthyléne haute densité ou HDPE. Le deuxiéme plastique le plus recyclé est utilisé
pour les bouteilles de lait, les pots de yaourt, certains sacs en plastique et les sachets
pour les céréales. Il est recyclé en bouteilles, en stylos et en matériaux pour le batiment.
Le vinyle ou PVC. Le troisieme plastique le plus recyclé est utilisé pour les flacons de
détergents, les flacons de shampoing ainsi que certains emballages alimentaires, les
revétements en vinyle, les fenétres, la tfuyauterie et du matériel médical. Il est parfois
recyclé par des fabricants de revétements de sols stratifiés pour en refaire du matériel
de construction.

Le polyéthyléne de faible densité ou LDPE. Il s'agit d'un plastique recyclé de type 4
que I'on trouve dans les flacons souples et les sacs de shopping et les emballages de
nettoyage a sec. On les recycle en bennes a ordures, en enveloppes plastifiées et en sols
stratifiés.

Le polypropyléne ou PP. Il est contenu dans les pailles, certains pots de yaourt, les
flacons de sirops et de ketchup, les flacons de pilules et les couvercles de bouteilles. Il
est recyclé en rateaux, balais, en piles et en plateaux.

Le polystyrene ou PS. Il est utilisé pour des assiettes et gobelets jetables, pour des
boitiers de CD, des boites pour les ceufs, les modules d'emballage et les boites d'aspirine.
Il est recyclé en emballages en mousse expansée, en produits d'isolation et en d'autres
boites pour ceufs et modules d'emballage.

Les plastiques divers. Comprennent les jerricanes d'eau, les matériaux pare-balles, les
lunettes de soleil, les DVD, les boitiers pour iPod, le nylon. Ces plastiques ne sont pas
souvent recyclés, mais sont parfois tfransformés en sols stratifiés.

T.P. N°1: Comment identifier des plastiques. Page 3/ 3



